Kahrs

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

Reinigung und Pflege

Moderne HolzfuBbdden sind kinderleicht sauber zu halten. Eine Feuchtreinigung ist nur bei Naturdl regelmaBig notwendig. Auch die Pflege ist ohne
groBen Aufwand durchfiihrbar. Sie bendtigen lediglich das richtige Pflegemittel (Siehe Tabelle unten und Seite 36).
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Zur Werterhaltung der Boden und zum Wohlbefinden der Bewohner dient ein gesundes Raumklima von 18-22°C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 30-60%
Wiahrend der Heizperiode sollte deshalb ein elektrischer Luftbefeuchter betrieben werden.

Auffrischung und Reparatur

Oberflache Scheuerstellen oder feine Kratzer Kratzer oder Risse Absplitterungen oder Locher
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Hinweis zur Auffrischung von Kahrs UV-01 FuBbdden: Wir empfehlen die Verwendung von Kahrs UV- und Naturdl-Refresher,

Renovierung

HolzfuBbdden haben eine besonders lange Lebensdauer, da sie renoviert werden kdnnen. Nach jahrzehntelangem Gebrauch kann die
beanspruchte Oberflache erneuert werden. Dabei wird die Oberflachenbehandlung und eine ganz diinne Schicht der Nutzschicht abgeschliffen
und eine vollstandig neue Oberflachenbehandlung (Lack oder OI) aufgetragen. Meistens geniigt es mit einer 60-er Schleifbandkérnung zu
beginnen um tiefer gehende Macken zu egalisieren. Danach folgen Feinschliffe mit 80-er und 100-er Kérnung.

Linnea Furnierparkett kann hingegen nicht abgeschliffen werden. Hier gilt es friihzeitiger zu renovieren, solange die Oberflachenbehandlung
noch als schiitzende Schicht geschlossen ist. Es wird somit nur der Lack erneuert. Diese Methode ist auch zu empfehlen, wenn gebiirstete
Oberfldchen und farbige Oberlachen dauerhaft erhalten bleiben sollen. Diese ,Nachversiegelung® ist auch méglich bei neu verlegten Boden
im extrem strapazierten, dffentlichen Objekt.
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